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Brem Martin 15567 2004 Numerische Modellierung der Korrosion in 
Stahlbetonbauten 
Anwendung der Boundary Element Methode 

$$$ --- https://doi.org/10.3929/
ethz-a-004756366 

Leiter: 
H. Böhni 

Diederich Holger 23733 2016 Zerstörungsfreie Prüfung der Bewehrung von 
Betonbauteilen mithilfe der magnetischen 
Streufeldmethode 

12.09. 
2016 

369 https://doi.org/10.3929/
ethz-a-010735825 

 

Fehlmann Patrick 20231 2012 Zur Ermüdung von Stahlbetonbrücken 10.02. 
2012 

335 https://doi.org/10.3929/
ethz-a-007110386 

 

Felux-
Kalicka 

Malgorzata 23502 2016 Acoustic emission monitoring on bridges under 
regular operating conditions 

09.06. 
2016 

373 https://doi.org/10.3929/
ethz-a-010818855 

 

Fricker Stephan  2009 Schallemissionsanalyse zur Erfassung von 
Spanndrahtbrüchen bei Stahlbetonbrücken 

26.10. 
2009 

329 https://doi.org/10.3929/
ethz-a-006027529 

 

Ghadimi 
Khasraghy 

Sara 19931 2011 Numerical simulation of rockfall protection 
galleries 

05.09. 
2011 

334 https://doi.org/10.3929/
ethz-a-006877298 

 

Gollob Stephan 24146 2017 Source localization of acoustic emissions using 
multi-segment paths based on a heterogeneous 
velocity model in structural concrete 

20.02. 
2017 

--- https://doi.org/10.3929/
ethz-a-010870031 

 

Herraiz 
Gómez 

Borja 23524 2016 Robustness of flat slab structures subjected to a 
sudden column failure scenario 

02.06. 
2016 

368 https://doi.org/10.3929/
ethz-a-010736089 

 

Kocur Georg Karl 20368 2012 Time reverse modeling of acoustic emissions in 
structural concrete 

20.04. 
2012 

347 https://doi.org/10.3929/
ethz-a-007319340 

 

Köppel Stefan 14490 2002 Schallemissionsanalyse zur Untersuchung von 
Stahlbetontragwerken 

09.01. 
2002 

272 https://doi.org/10.3929/
ethz-a-004280486 

 

Kott Alexander 
Krzysztof 

16579 2006 Zum Trag- und Resttragverhalten von 
Verbundsicherheitsglas 

04.04. 
2006 

299 https://doi.org/10.3929/
ethz-a-005170632 

 

Lemcherreq Yasmin       ongoing 
Mozaffari Salma       ongoing 
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Müllers Ingo 17276 2007 Zur Robustheit im Hochbau, Stützenausfall als 
Gefährdungsbild für Stahlbetontragwerke 

26.06. 
2007 

304 https://doi.org/10.3929/
ethz-a-005464838 

 

Ringli René 
Markus 

23236 2016 Zum Kraftfluss in gestossenen Biegeträgern aus 
Verbundsicherheitsglas 

22.01. 
2016 

367 https://doi.org/10.3929/
ethz-a-010609164 

 

Röthlin Christina 24322 2017 Stahlbetonplatten von Steinschlagschutzgalerien 24.04. 
2017 

--- https://doi.org/10.3929/
ethz-b-000171116 

 

Schechinger Barbara 16250 2005 Schallemissionsanalyse zur Überwachung der 
Schädigung von Stahlbeton 

26.09. 
2005 

295 https://doi.org/10.3929/
ethz-a-005067935 

 

Schellenberg Kristian 17924 2008 On the design of rockfall protection galleries 18.07. 
2008 

315 https://doi.org/10.3929/
ethz-a-005711071 

 

Schenkel Marcus 12844 1998 Zum Verbundverhalten von Bewehrung bei kleiner 
Betondeckung 

17.09. 
1998 

237 https://doi.org/10.3929/
ethz-a-001980472 

 

Schranz Bernhard  2021 Iron-based shape memory alloy reinforcement for 
prestressed strengthening of concrete structures 

16.02. 
2021 

---  EMPA, 
ongoing 

Spathelf Christian 24515 2017 Fatigue Performance of Orthogonally Reinforced 
Concrete Slabs 

29.08. 
2017 

375 https://doi.org/10.3929/
ethz-b-000188501 

 

Stempfle Hartwig 
Gregor 

16878 2007 Systemtheorie im Brückenbau 03.11. 
2006 

307 https://doi.org/10.3929/
ethz-a-005336525 

 

Trösch Erich 22724 2015 Tragverhalten von überlappend laminierten 
Verbundglasträgern für grosse Spannweiten 

21.05. 
2015 

--- https://doi.org/10.3929/
ethz-a-010536361 

 

Ulaga Tomaž 15062 2003 Betonbauteile mit Stab- und Lamellenbewehrung 21.03. 
2003 

280 https://doi.org/10.3929/
ethz-a-004525392 

 

Wolf Thomas 20791 2012 Zur Detektion von Betonstahlbrüchen mit der 
magnetischen Streufeldmethode 

05.11. 
2012 

346 https://doi.org/10.3929/
ethz-a-007593123 

 

Zwicky Daia 14736 2002 Zur Tragfähigkeit stark vorgespannter 
Betonbalken 

25.07. 
2002 

275 https://doi.org/10.3929/
ethz-a-004444860 
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Brenni Pietro 11167 1995 Il comportamento al taglio di una struttura a sezione 
mista in calcestruzzo e getti successivi 

211 https://doi.org/10.3929/
ethz-a-001460035 

P. Marti 

Despot Zoran 11327 1995 Methode der finiten Elemente und Plastizitätstheorie 
zur Bemessung von Stahlbetonscheiben 

215 https://doi.org/10.3929/
ethz-a-001576149 

E. Anderheggen 

Glanzer Günter Fritz 13889 2000 Nichtlineare FE-Analyse von Stahlbetonplatten und -
schalen mittels linearisierter Fliessbedingungen im 
Knotenkraftraum 

260 https://doi.org/10.3929/
ethz-a-004037891 

E. Anderheggen 

Jäggi Stefan 14058 2001 Experimentelle und numerische Modellierung der 
lokalen Korrosion von Stahl in Beton unter 
besonderer Berücksichtigung der 
Temperaturabhängigkeit 

--- https://doi.org/10.3929/
ethz-a-004130093 

H. Böhni 

Kriebus Oliver 21078 2013 Baumängel im Schweizer Wohnungsbau, eine 
Ursachenanalyse auf Ebene der 
Entscheidungsträger 

--- https://doi.org/10.3929/
ethz-a-009898239 

S. Menz 

Meyboom Jost 14873 2002 Limit Analysis of Reinforced Concrete Slabs 276 https://doi.org/10.3929/
ethz-a-004470100 

P. Marti 

Mirzaei Zanyar 22567 2015 An investigation of methodologies to determine the 
most sustainable bridge work programs 

--- https://doi.org/10.3929/
ethz-a-010542042 

B. Adey 

Narasimhan Harikrishna 20161 2012 Assessment and determination of robustness of 
structures 

337 https://doi.org/10.3929/
ethz-a-007195718 

M. H. Faber 

Scandella Claudio 26207 2019 Zum Schubtragverhalten von Blechträgern bei 
Raumtemperatur und im Brandfall 

--- https://doi.org/10.3929/
ethz-b-000370959 

M. Fontana 

van der 
Merwe 

Johann 
Eduard 

26205 2019 Constitutive Models Towards the Assessment of 
Concrete Spalling in Fire 

--- https://doi.org/10.3929/
ethz-b-000371020 

M. Fontana 
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École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne 
(EPFL) 

2006 Hars Eckart A. Muttoni Zum Querkraftwiderstand von Stahl- und 
Spannbetonträgern mit dünnen Stegen 

http://dx.doi.org/10.5075
/epfl-thesis-3551 

1994 Hassan Munzer R. Favre Critères découlant d'essais de charge pour 
l'évaluation du comportement des ponts en 
béton et pour le choix de la précontrainte 

http://dx.doi.org/10.5075
/epfl-thesis-1296 

2010 Guidotti Roberto A. Muttoni / 
F. Ruiz 

Poinçonnement des planchers-dalles avec 
colonnes superposées fortement sollicitées 

http://dx.doi.org/10.5075
/epfl-thesis-4812 

2004 Luible Andreas M. A. Hirt Stabilität von Tragelementen aus Glas http://dx.doi.org/10.5075
/epfl-thesis-3014 

2014 Makita Tohru E. Brühwiler Fatigue behaviour of UHPFRC and R-
UHPFRC – RC composite members 

http://dx.doi.org/10.5075
/epfl-thesis-6068 

2010 Mirzaei Yaser A. Muttoni Post-punching behaviour of reinforced 
concrete slabs 

http://dx.doi.org/10.5075
/epfl-thesis-4613 

2000 Roelfstra Guido E. Brühwiler Modèle d'évolution de l'état des ponts-routes 
en béton 

http://dx.doi.org/10.5075
/epfl-thesis-2310 

Universität St. Gallen 2001 Ortega Ilías R. Boutellier Construction Failures and Scale Effects: 
A Platform for Innovation in Construction 

 

TU München 2006 Zehetmaier Gerhard 
Matthias 

K. Zilch Zusammenwirken einbetonierter Bewehrung 
mit Klebearmierung bei verstärkten Bauteilen 

 

Universität Duisburg 
Essen 

2017 Truninger-
Prager 

Melanie M. Schnellenbach-
Held 

Zum Tragverhalten mikrobewehrter 
Ultrahochleistungsbetone 

https://duepublico2.uni-
due.de/receive/duepubli
co_mods_00045042 

Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel 

2003 Steiger Tilo W. Brocks Charakterisierung von heterogen 
zusammengesetzten Werkstoffen und 
Rissbildung am Beispiel von Polymerbeton 

https://nbn-
resolving.org/urn:nbn:de
:gbv:8-diss-9263 

Thapar University, 
Patiala, India 

2015 Patil Shilpa  Acoustic emission vis-à-vis electrochemical 
techniques for corrosion assessment in RC 
elements 
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